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Activitate științifică  

A. Lista de lucrări științifice (articole în reviste sau volume) 

Lucrări în domeniul tezei de doctorat: 

1. Teodorescu, G.M.; Vuluga, Z.; Ion, R.M.; Fistoș, T.; Ioniță, A.; Slămnoiu-Teodorescu, S.; Paceagiu, J.; 

Nicolae, C.A.; Gabor, A.R.; Ghiurea, M. The Effect of Thermoplastic Elastomer and Fly Ash on the 

Properties of Polypropylene Composites with Long Glass Fibers. Polymers 2024, 16, 1238, doi: 

10.3390/polym16091238.; 

2. Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Fistoș, T.; Slămnoiu-Teodorescu, S.; Paceagiu, J.; Nicolae, C.-A.; Gabor, 

A.R.; Ghiurea, M.; Gîfu, C.; Ion, R.M. The Effect of Bio-Based Polyamide 10.10 and Treated Fly Ash on 

Glass-Fiber-Reinforced Polyamide 6 Properties. Polymers 2025, 17, 1950. 

https://doi.org/10.3390/polym17141950.;   

Lucrări în afara domeniului tezei de doctorat: 

1. Vuluga, Z., Teodorescu, G.M., Ioniță, A., Nicolae, C.-A., Ghiurea, M., Gabor, R., Rădițoiu, V., Raduly, 

M.F., Brezeștean, I., Marconi, D., Turcu, I., Morphological, Thermal, and Mechanical Properties of 

Nanocomposites Based on Bio-Polyamide and Feather Keratin–Halloysite Nanohybrid, Polymers 2024, 16, 

2003, doi: 10.3390/polym16142003. 

2. Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Oancea, F.; Ionita, A.; Paceagiu, J.; Ghiurea, M.; Nicolae, C.-A.; Gabor, 

A.R.; Raditoiu, V. Properties of Composites Based on Recycled Polypropylene and Silico-Aluminous 

Industrial Waste. Polymers 2023, 15, 2545, doi: 10.3390/polym15112545. 

3. Vuluga, Z.; Teodorescu, G.M.; Sanporean, C.-G.; Panaitescu, D.; Corobea, M.C.; Nicolae, C.-A.; Gabor, 

A.R.; Raditoiu, V. The Effect of SEBS/Halloysite Masterbatch Obtained in Different Extrusion Conditions 

on the Properties of Hybrid Polypropylene/Glass Fiber Composites for Auto Parts. Polymers 13, 3560, doi 

10.3390/polym13203560. 

4. Levinta, N.; Corobea, M.C.; Vuluga, Z.; Nicolae, C.-A.; Gabor, A.R.; Raditoiu, V.; Osiac, M.; Teodorescu, 

G.-M.; Teodorescu, M. Bio-Based Polyamide 1010 with a Halogen-Free Flame Retardant Based on 

Melamine–Gallic Acid Complex. Polymers 2020, 12, 1482, doi 10.3390/polym12071482. 

B. Participări la conferințe/workshop-uri 

1. -Teodorescu, G.M.; Ion, R.M.; Vuluga, Z.; Compararea proprietăților nanomecanice dintre poliamidă 6 și 

biopoliamidă 10.10. Simpozionul Cercetărilor Doctorale Avansate, 07-08 Aprilie 2023, Târgoviște, 

România. 



2. -Teodorescu, G.M.; Ion, R.M.; Vuluga, Z.; Ghiurea, M.; Nicolae, C.-A.; Gabor, A.R.; Influence Of Surface 

Treated Ash Powder On The Properties Of Glass Fiber Reinforced Polypropylene, National Conference of 

Chemistry, XXXVII Edition, Târgoviște, România. 

3. -Teodorescu, G.-M.; Levinta, N.; Corobea, M.C.; Vuluga, Z.; Mâinea A.A.; The Nanomechanical and 

Tribological properties of Polypropylene/Fly-ash/Glass fiber composites, 2nd Bucharest Polymer 

Conference Bucharest, ROMANIA - June 10-12, 2020. 

4. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Ioniță, A.; Cărăulașu M.; Gabor, A.R.; Mechanical, Dynamic Mechanical 

And Nanomechanical Properties Of ,,Bio-Based” Polyamide 1010 Vs. Polyamide 6, Conferinţă Naţională 

de Chimie ediția a XXXVI-a, 04-07 octombrie 2022, Călimănești-Căciulata, România. 

5. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Frone, A.N.; Oprică, M.G.; Ușurelu, C.D.; Fistoș, T.; Baroi, A.M.; Matei, 

R.I.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Thermal and mechanical properties of ash powder/glass fiber reinforced 

polyamide hybrid composites, CEEC-TAC7 28-31 August 2023, Brno, Czech Republic. 

6. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Oancea, F.; Paceagiu, J.; Morphological And Nanomechanical Properties 

Of PP/Silicate Minerals Composites, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-

Eastern European Countries, 08-11 mai Târgoviște, România.  

7. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Paceagiu, J.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Oancea, F.; Iorga, M.; Florea, 

D.; Polypropylene/ Aluminosilicate Composite Properties, NeXT-Chem, 1st edition, 2019, București, 

România. 

8. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Ghebaur, A.; Corobea, M.C.; Levinta, N.; Mâinea A.A.; 

Polypropylene/fly-ash nanocomposites for automotive applications, NeXT-Chem, 2nd edition 2020, 

București, România. 

9. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Corobea, M.C.; Oancea, F.; Ioniță, A.; Cărăulașu M.; Gabor, A.R.; 

Nicolae, C.-A.; The properties of recovered polypropylene from face mask wastes, NeXT-Chem III – 2021, 

București, România. 

10. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Frone, A.N.; Oprică, M.G.; Ușurelu, C.D.; Fistoș, T.; Baroi, A.M.; Matei, 

R.I.; Glass Fiber/Ash Reinforced Polymer Composites For Lightweight Automotive Parts, NeXT-Chem, 

Vth ed. – 2023, București, România. 

11. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Frone, A.N.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Influence Of Treated Ash Waste 

On The Properties Of Glass Fiber Reinforced Polyamide 6 And Polyamide 6/Polyamide10.10 Hybrid 

Composites, NeXT-Chem VI - 2024, București, România. 

12. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Oancea, F.; Ioniță, A.; Paceagiu, J.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; The 

Effect Of Aluminosilicate Industrial Waste On The Properties Of Polypropylene Reinforced With Glass 

Fiber, International colloquium ,,Physics of Materials" PM-7, 10-11 noiembrie 2022, București, România.  

13. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Corobea, M.C.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Levinta, N.; Mâinea A.A.; 

Reinforcing Effect of Polypropylene Composites with Glass Fiber, 21st Romanian International Conference 

on Chemistry and Chemical Engineering Constanta- Mamaia, ROMANIA - September 4 – 7, 2019. 

14. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Osiac, M.; Levinta, N.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Corobea, M.C.; 

Ioniță, A.; Injection Molding and Compression Molding of Polyamide 10.10, PRIOCHEM XVI, București, 

România. 

15. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Ioniță, A.; Oancea, F.; Paceagiu, J.; Ghiurea, M.; Gabor, A.R.; Nicolae, 

C.-A.; Properties Of Recycled Polypropylene Composites With Aluminosilicate Industrial Waste, 

PRIOCHEM XVIII – 2022, București, România. 

16. -Teodorescu, G.-M.; Vuluga, Z.; Frone, A.N.; Oprică, M.G.; Ușurelu, C.D.; Fistoș, T.; Baroi, A.M.; Matei, 

R.I.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; The Mechanical, Thermal, And Nanomechanical Properties Of 

Composites Made Of Bio-Based Polyamide And Ash Powder, PRIOCHEM XIX – 2023, București, 

România. 



C. Brevete 

1. -Z. Vuluga, J. Paceagiu, F. Oancea, G.M. Teodorescu, A. Ionita, M. Deșliu-Avram, C. Munteanu, C. 

Stancu; Compoziţie pe bază de polipropilenă şi deşeu silico-aluminos şi procedeu de obţinere a acesteia, 

2024, 138107 A2. 

2. -Z. Vuluga, M.C. Corobea, D. Florea, G.M. Teodorescu, A. Afilipoaei; Concentrat pentru imbunatatirea 

rezistentei la șoc a poliamidei „biobased”, procedeu de obtinere si de utilizare a acestuia, 2022, 135742 A2. 

D. Proiecte de cercetare științifică 

1. Teodorescu, G.-M.; Fistoș, T.; Frone, A.N.; Granturi interne de cercetare de excelență; Compozite 

polimerice ranforsate pe baza de PP sau (Bio)PA, Fibră de sticlă și cenuşă, pentru aplicații industriale; Cod: 

GI-CEX-ICECHIM-NBE/2022-06. 

E. Stagii de perfecționare 

1. S-a efectuat unui stagiu de studii prin programul Erasmus+ ȋn Portugalia, la Universitatea din Minho în 

perioada octombrie/2022-martie/2023 
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